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Classes de résistance a la corrosion
Stores toiles

Solozip® | Soloscreen®

Classes de résistance

Produit s .
a la corrosion
Solozip Il 4
Soloscreen IV 4
Les tests
o Les tests au brouillard salin sont effectués conformément a la norme ISO 9227.
o Les tests visuels sont effectués conformément & la norme EN 1670.
Classes de résistance a la corrosion selon EN 13659:2015
Clas‘ses eC re5|.sfqnce Résistance & la corrosion Conditions d’utilisation e
a la corrosion du test
1 Faible résistance Utilisation en intérieurs dans une atmosphére séche chaude 24 h
2 Résistance modérée Utilisation en intérieurs avec condensation possible 48 h
3 Résistance dlevée UT’I|ISOTIOH en extérieurs avec pluie ou rosée occasionnelles ou 9% h
fréquentes
4 Résistance trés élevée Utilisation en extérieurs dans des conditions trés sévéres 240 h
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